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A4 RELAZIONE MATERIALI 

4.1 Requisiti dei materiali 

I materiali devono essere conformi alle caratteristiche prescritte nelle norme tecniche vigenti 

e possedere le caratteristiche riportate nelle schede tecniche di riferimento. 

4.2 Acciaio per carpenteria metallica 

L’acciaio per carpenteria metallica sarà realizzato con elementi profilati di classe S275: 

Tensione di snervamento nominale: fy,nom = 275 MPa 

Tensione di rottura nominale: ft,nom = 430 MPa 

4.3 calcestruzzo per opere strutturali 

Calcestruzzo classe 32/40 

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica 

Fck=32 N/mmq   

Resistenza caratteristica a compressione cubica 

Rck=40 N/mmq 

 

4.4 Acciaio per armature in barre 

Tipo B450C 

fyk≥450 N/mmq; ftk≥540 N/mmq; 1,15≤(ft/fy)k 

 

4.5 Bulloni per carpenteria metallica 

Classe 8.8 

fyb≥649 N/mmq; ftb≥800 N/mmq; 

 


